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X"

ADITIVO DE GOMA GUAR DE ENTRELAZAMIENTO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
XL™ es un aditivo liquido de entrelazamiento para aglutinantes con base en goma guar.

PROPIEDADES TiPICAS
Liquido de apariencia clara a oscura

Densidad de volumen: 1.2 glcc
Caracteristica ionica: No idnico
PH: 3.3 05

GUIA DE APLICACION

XL™ es un aditivo insoluble para soluciones de goma guar. XL™ puede usarse para aumentar la
viscosidad en la solucién y/o reducir la solubilidad del polimero guar una vez curado.

Pueden existir condiciones especificas de control de erosiéon que requieren una matriz de
estabilizacion a largo plazo.

XL™ se usa para hacer insoluble el polimero de guar, incrementando asi la duracion de sus
caracteristicas de adhesion.

Una vez curado, el aglomerante con base en goma guar va a resistir la humedad por largo
tiempo.

PREPARACION

Para el control de erosion, el XL™ liquido se agrega al agua antes del aglomerante de goma
guar.

Se recomienda agregar XL™ en un proporcion al 40% de guar, por ejemplo, en una proporcion
de 40%, se deben agregar 10 kg por cada 25 kg de guar.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO
XL™ debe almacenarse en una bodega seca y fresca, protegido de dafios al empaque.

SEGURIDAD
Ver la Hoja de Datos de Seguridad.

PRESENTACION TSSO\
Botellas de plastico de 4 litros (4,5 kg por botella), 4 botellas por caja.
Contenedores de 1.000 litros. m

Comuniquese con Rantec si necesita el producto en otras cantidades. W
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